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Lai skatitu iepriek$éjas versijas, noklikSkiniet uz attiecigas saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP703.2_V2/DOP_703.2_Latvian_V2.pdf

10.

Produkta tips: Paslode sliecites

Identifikacija Tips 220-65 U PL, 290-65 U PL, 380-65 U PL, 230-65 U-I, 240-65 U-1, 250-65 U-I, 260-65 U-,
320-90 U-I, 380-90 U-I, 380-120 U-I, 440-130 U-I, 500-155 U-I un 550-155 U-I

Paredzétais pielietojums: Dazadu materialu neso$ajam konstrukcijam

Razotaja nosaukums, regdistrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta preczime un kontaktadrese saskana ar 11. pan-
ta 5. punkta prasibam:

SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Pilnvarotais parstavis: N/P

VeértéSanas sistéma: 2+

Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

veikts saskana ar 2+. sistému

Sliecitém ir izdots Eiropas Tehniskais novértéjums:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund izsniegts ETA-08/0007 un izsniegts
2015-08-11.

Deklareta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturlielumi aprékinati un deklaréti atbilstosi ETA-08/0007.

Produktu veiktspéja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspgjai.

81 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz razotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.
Razotaja varda un uzdevuma parakstijis:

% 1@

Flemming Sgrensen

QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-09-14
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Deklarétas vértibas saskana ar ETA 08/0007
Pozicija Biezums | Platums |Aizsardziba pret] Pakal- Materials Terauda Stiprinatajs Raksturlielumi
koroziju pojuma standarts Vértibas ir modificétas tikai ar kmog nevis ym
kvalitate
Noslodzes ilgums Naglas Naglas Naglas / Skrives Naglas / Skruves
[mm] [mm) K o [kN] [kN] [kN] [kN]
Beam
Naglas / Skrives 8 14 2/2 4/2
P - noslodze 511 7,58 5,29 7,93
L - noslodze 5,96 8,84 6,17 9,25
Uf‘ leju M - noslodze 6,81 10,10 7,05 10,57
o $ - noslodze 7,66 11,37 7,93 11,89
22065UPL | - noslodze 9,36 13,89 9,69 14,53
45x88 15 65 Z275MA 12 §250GD EN 10346 Raksturigs 8,51 12,63 8,81 13,21
e P - noslodze 2,64 5,20 2,64 529
L - noslodze 3,08 6,07 3,08 6,17
Uz augdu M - noslodze 3,52 6,94 3,52 7,05
f, S - noslodze 3,96 7,80 3,9 7,93
I - noslodze 4,84 9,54 4,84 9,69
Raksturigs 4,40 8,67 4,40 8,81
Naglas / Skrives 12 23 4/2 7/4
P - noslodze 7,93 11,89 7,93 11,89
L - noslodze 9,25 13,87 9,25 13,87
Uf’ leju M- noslodze 10,57 15,86 10,57 15,86
o $ - noslodze 11,89 17,84 11,89 17,84
290-65UPL 1- noslodze 14,53 21,80 14,53 21,80
45x123 15 65 5$250GD 1-2 §250GD EN 10346 Raksturigs 13,21 19,82 13,21 19,82
P P - noslodze 529 615 529 615
L - noslodze 6,17 7,18 6,17 7,18
Uz augdu M - noslodze 7,05 8,20 7,05 8,20
f.., S - noslodze 7,93 9,23 7,93 9,23
I - noslodze 9,69 11,28 9,69 11,28
Raksturigs 8,81 10,25 8,81 10,25
Naglas / Skriives 20 37 6/2 11/6
P - noslodze 10,57 17,17 10,57 17,17
L - noslodze 12,33 20,03 12,33 20,03
Uzleju M- noslodze 14,09 22,90 14,09 22,90
o s - noslodze 15,85 25,76 15,85 25,76
380-65UPL 1- noslodze 19,37 31,48 19,37 31,48
45x168 1,5 65 2275MA 12 §250GD EN 10346 Raksturigs 17,61 28,62 17,61 28,62
e P - noslodze 7,93 10,76 7,93 10,76
L - noslodze 9,25 12,56 9,25 12,56
Uz augiu M - noslodze 10,57 14,35 10,57 14,35
fup S - noslodze 11,89 16,15 11,89 16,15
1 - noslodze 14,53 19,73 14,53 19,73
Raksturigs 13,21 17,94 13,21 17,94
Naglas / Skriives 10 18 4/2 6/2
P - noslodze 6,79 6,79 9,85 10,27
L - noslodze 7,92 7,92 11,49 11,98
"'f: 'j‘" M- noslodze 9,05 9,05 13,13 13,69
S - noslodze 10,18 10,18 14,77 15,40
| - noslodze 12,44 12,44 18,05 18,82
:Zg: 3:: 2 65 2275MA 12 §250GD EN 10346 Raksturigs 11,31 11,31 16,41 17,11
P - noslodze 1,38 2,77 1,38 2,77
L- noslodze 1,61 3,23 1,61 3,23
Uz augsu M - noslodze 1,84 3,69 1,84 3,69
f.,,, S - noslodze 2,07 4,15 2,07 4,15
I - noslodze 2,53 5,07 2,53 5,07
Raksturigs 2,30 4,61 2,3 4,61
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Deklarétas vértibas saskana ar ETA 08/0007
Pozicija Biezums | Platums |Aizsardziba pret] Pakal- Materials Terauda Stiprinatajs Raksturlielumi
koroziju pojuma standarts Vértibas ir modificétas tikai ar kmog nevis ym
kvalitate
Noslodzes ilgums Naglas Naglas Naglas / Skraves Naglas / Skruves

[mm] [mm] mod [kN] [kN] [kN] [kN]

Naglas /-Skrﬁves 10 18 4/2 6/2

P - noslodze 1,58 2,37 1,58 2,37

L - noslodze 1,74 2,61 1,74 2,61

Uf: :‘" M- noslodze 2,05 3,08 2,05 3,08

230-65 U-I RF S - noslodze 2,21 3,32 2,21 3,32
45x93x1,5 I - noslodze 2,84 4,27 2,84 4,27

21055957:;": F 15 65 - 1-23 AISI 316 EN 10088 Raksturigs 4,27 64 4,27 6,4
48x96x1,5 P - noslodze 1,58 2,37 1,58 2,37
51x94x1,5 L- noslodze 1,74 2,61 174 2,61
Uz augsu M - noslodze 2,05 3,08 2,05 3,08

fup S - noslodze 2,21 3,32 2,21 3,32

| - noslodze 2,84 4,27 2,84 4,27

Raksturigs 4,27 6,4 4,27 6,4

Naglas / Skrives 12 22 4/2 8/2
P - noslodze 9,05 9,05 9,85 13,20
L - noslodze 10,56 10,56 11,49 15,40
Uz leju M - noslodze 12,06 12,06 13,13 17,60
o s - noslodze 13,57 13,57 14,77 19,80
1- noslodze 16,59 16,59 18,05 24,20
250-65 U-I 2 65 2275MA 12 $250GD EN 10346 Raksturigs 15,08 15,08 16,41 22,00
P - noslodze 2,77 4,15 2,77 4,15

L - noslodze 3,23 4,84 3,23 4,84

Uz augiu M - noslodze 3,69 5,53 3,69 5,53

f, S - noslodze 4,15 6,22 4,15 6,22

1 - noslodze 5,07 7,60 5,07 7,60

Raksturigs 4,61 6,91 4,61 6,91

Naglas / Skrives 12 22 4/2 8/2
P - noslodze 9,05 9,05 9,85 14,37
L - noslodze 10,56 10,56 11,49 16,77
Ufld 'j‘“ M - noslodze 12,06 12,06 13,13 19,16
S - noslodze 13,57 13,57 14,77 21,56
1- noslodze 16,59 16,59 18,05 26,35
260-65 U-I 2 65 2275MA 12 $250GD EN 10346 Raksturigs 15,08 15,08 16,41 23,95
P - noslodze 2,77 4,15 2,77 4,15

L - noslodze 3,23 4,84 3,23 4,84

Uz augdu M - noslodze 3,69 5,53 3,69 5,53

f, S - noslodze 4,15 6,22 4,15 6,22

1 - noslodze 5,07 7,60 5,07 7,60

Raksturigs 4,61 6,91 4,61 6,91
Naglas / Skrives 16 28 6/4 10/4
P - noslodze 11,31 11,31 9,94 11,74
L - noslodze 13,20 13,20 11,59 13,69
Uzleju M- noslodze 15,08 15,08 13,25 15,65
o $ - noslodze 16,97 16,97 14,90 17,60
1- noslodze 20,74 20,74 18,22 21,52
320-90 U-I 2 90 Z275MA 1-2 5250GD EN 10346 Raksturigs 18,85 18,85 16,56 19,56
P - noslodze 2,77 5,52 2,77 5,52

L - noslodze 3,23 6,44 3,23 6,44

Uz augdu M - noslodze 3,69 7,36 3,69 7,36

f, § - noslodze 4,15 8,28 4,15 8,28
I - noslodze 5,07 10,12 5,07 10,12

Raksturigs 4,61 9,2 4,61 9,2
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Deklarétas vértibas saskana ar ETA 08/0007
Pozicija Biezums | Platums |Aizsardziba pret] Pakal- Materials Terauda Stiprinatajs Raksturlielumi
koroziju pojuma standarts Vértibas ir modificétas tikai ar kmog nevis ym
kvalitate
Noslodzes ilgums Naglas Naglas Naglas / Skraves Naglas / Skruves
{mm] [mm] K., IkN] [kN] [kN] [kN]
Naglas /_Skrﬂves 20 36 8/2 12/4
P - noslodze 12,11 13,57 12,11 18,89
L - noslodze 14,13 15,83 14,13 22,04
Uz leju M- noslodze 16,14 18,10 16,14 25,19
o s - noslodze 18,16 20,36 18,16 28,34
1- noslodze 22,20 24,88 22,20 34,64
380-90 U-I 2 90 2275MA 12 $250GD EN 10346 Raksturigs 20,18 22,62 20,18 31,49
P - noslodze 4,15 6,91 4,15 6,91
L - noslodze 4,84 8,06 4,84 8,06
Uz augsu M - noslodze 5,53 9,21 5,53 9,21
f, S - noslodze 6,22 10,36 6,22 10,36
| - noslodze 7,60 12,66 7,60 12,66
Raksturigs 6,91 11,51 6,91 11,51
Naglas / Skrives 20 32 8/4 12/4
P - noslodze 12,11 13,57 12,11 18,89
L - noslodze 14,13 15,83 14,13 22,04
Uf’ leju M - noslodze 16,14 18,10 16,14 25,19
o 5 - noslodze 18,16 20,36 18,16 28,34
1- noslodze 22,20 24,88 22,20 34,64
380-120 U-I 2 120 2275MA 12 $250GD EN 10346 Raksturigs 20,18 22,62 20,18 31,49
P - noslodze 4,15 6,91 4,15 6,91
L - noslodze 4,84 8,06 4,84 8,06
Uz augdu M - noslodze 5,53 9,21 5,53 9,21
f, S - noslodze 6,22 10,36 6,22 10,36
1 - noslodze 7,60 12,66 7,60 12,66
Raksturigs 6,91 11,51 6,91 11,51
Naglas / Skrives 22 40 8/6 14/6
P - noslodze 14,37 15,83 14,37 21,16
L - noslodze 16,77 18,47 16,77 24,68
Ufld 'j‘“ M - noslodze 19,16 21,11 19,16 28,21
S - noslodze 21,56 23,75 21,56 31,73
1- noslodze 26,35 29,03 26,35 38,79
440-130 U- 2 130 Z275MA 12 §250GD EN 10346 Raksturigs 23,95 26,39 23,95 35,26
P - noslodze 4,15 8,29 4,15 8,29
L - noslodze 4,84 9,67 4,84 9,67
Uz augdu M - noslodze 5,53 11,05 5,53 11,05
f S - noslodze 6,22 12,43 6,22 12,43
I - noslodze 7,60 15,19 7,60 15,19
Raksturigs 6,91 13,81 6,91 13,81
Naglas / Skrives 26 46 10/6 16/6
P - noslodze 14,37 18,10 14,37 23,42
L - noslodze 16,77 21,11 16,77 27,32
Uzleju M- noslodze 19,16 24,13 19,16 31,22
o $ - noslodze 21,56 27,14 21,56 35,13
1- noslodze 26,35 33,18 26,35 42,93
500-155 U-I 2 155 Z275MA 1-2 5250GD EN 10346 Raksturigs 23,95 30,16 23,95 39,03
P - noslodze 5,53 9,67 5,53 9,67
L - noslodze 6,45 11,28 6,45 11,28
Uz augdu M - noslodze 7,37 12,90 7,37 12,90
f, § - noslodze 8,29 14,51 8,29 14,51
| - noslodze 10,13 17,73 10,13 17,73
Raksturigs 9,21 16,12 9,21 16,12
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Deklarétas vértibas saskana ar ETA 08/0007
Pozicija Biezums | Platums |Aizsardziba pret] Pakal- Materials Terauda Stiprinatajs Raksturlielumi
koroziju pojuma standarts Vértibas ir modificétas tikai ar kmog nevis ym
kvalitate
Noslodzes ilgums Naglas Naglas Naglas / Skraves Naglas / Skruves

{mm] [mm] K., IkN] [kN] [kN] [kN]
Naglas / Skrives 28 52 10/6 18/6
P - noslodze 16,63 20,36 16,63 25,68
L - noslodze 19,40 23,75 19,40 29,96
Uf: 'j‘" M- noslodze 22,18 27,14 22,18 34,24
S - noslodze 24,95 30,54 24,95 38,52
1- noslodze 30,49 37,32 30,49 47,08
550-155 U-I 2 155 2275MA 1-2 §250GD EN 10346 Raksturigs 27,712 33,93 27,72 42,80
P - noslodze 6,91 12,43 6,91 12,43
L - noslodze 8,06 14,50 8,06 14,50
Uz augdu M - noslodze 9,21 16,58 9,21 16,58
f.., S - noslodze 10,36 18,65 10,36 18,65
| - noslodze 12,66 22,79 12,66 22,79
Raksturigs 11,51 20,72 11,51 20,72




